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Excavacion y analisis de la ceramica prehistorica en la Cueva 3167 de Seldesuto

(Matienzo, Ruesga)

Peter Smith
Miriam Cubas Morera

Introduccion

La Cueva 3167 se localiza entre los valles de Matienzo y

Arredondo, a una altitud sobre el nivel del mar de 673 m.

Esta a2 15 m del alto del monte, en la vertiente norte,
orientada hacia el pueblo de Matienzo. A unos seis metros se
localiza otra pequena cavidad, la Cueva 3255, y ambas se
sitian en la ladera de una dolina, con una sima de 15 m de
desnivel en su parte mas baja (la Torca 1093). Las cavidades
se situan en un ambiente tipicamente karstico, de lapiaz, con
dolinas y simas v, a cuyos alrededores los valles se situan en

una altitud muy inferior, en unos 190 m (Matienzo) y 220 m

(Bustablado).

[La boca de la cueva es pequena, contigurando una

oatera, cuya altura varia entre los 90 y los 60 cm, y una

anchura entre los 190 y los 265 cm. En diciembre de 2010, la

Expedicion Espeleologica de Matienzo procedio a la
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Figura 1. Mapa de Matienzo con los yacimientos citados en
el texto.

exploracion de la cueva, identificando los restos de unas vasijas prehistoricas. A unos cinco metros de la boca, en un

ensanchamiento situado a la derecha, se identificaron varios restos, localizandose una zona principal de concentraciéon de

restos arqueologicos delante de unas columnas estalagmiticas, que marcan el ultimo punto donde llega la luz del exterior.

[La galeria continua al otro lado de las columnas, y tiene un recorrido total de casi 40 m. En la inspeccién inicial se pudo

observar que todos los fragmentos correspondian a uno 0 mas recipientes grandes con decoracion plastica, del tipo

comunmente conocido como “orza” y cuya cronologia puede abarcar desde el Calcolitico hasta el Bronce inicial.

La intervencion arqueologica contd con la autorizacion de la Consejeria de Educacion, Cultura y Deporte del

Gobierno de Cantabria, dentro de la campana del ano 2011. Los objetivos del proyecto se basaron en la recogida

sistematica de los restos arqueologicos, procediendo a su posicionamiento espacial, y a la recogida de muestras de

sedimento, especialmente del interior de la wvasija, para llevar a cabo su flotacién y recuperar posibles restos

macrovegetales. Esto ha permitido el estudio del conjunto ceramico atendiendo a sus rasgos crono-tipolégicos,

tecnologicos y funcionales.
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Método y desarrollo de la actuacion

B

E/ trabajo de campo® Enfrada

0

La intervencién arqueoldgica se desarrolld en tres fases.

La primera de ellas se centrd en el levantamiento topografico ®0¢ ,
de la Cueva 3167 y 3255 y en su documentacion grafica
(fotografia y video). La segunda fase estuvo dirigida a Ia
recuperacion de los restos ceramicos para lo cual fue necesario U
proceder a la cuadriculacion del area y al levantamiento

planimétrico y posicionamiento espacial de los restos 00
arqueoldgicos. Por udltimo, la tercera fase se centrd en la &
revision de las topogratias y de algunos de los aspectos

relativos al contexto del deposito.
E/ analisis ceramico: metodologia de estudio

El estudio del conjunto ceramico se ha planteado en

relacién a dos tipos de aproximaciones. En primer lugar, el

analisis macroscopico preliminar en el que se establecen los

rasgos referentes a los aspectos técnicos, tecnologicos,
morfolégicos y decorativos. Posteriormente, y una vez - S

establecida la vatiabilidad tecnoldgica observada en el () om ¢

conjunto, se procedio a la seleccion de las muestras destinadas

al analisis mineraldgico mediante lamina delgada y difraccion

OPiedra @ Estalagmita @ Cerdmica
de rayos X.

Cueva 3167 (Matienzo)
Caracterigacion macroscopica Actuacién Argueoldgica 2011

Esta primera aproximacion se basa en la caracterizacion | S . "
Figura 2. Distribucioén espacial de los restos arqueologicos
macroscopica del conjunto ceramico, entendiendo como tal  documentados en la cavidad.

“...aquella que se efectiia sobre la pieza o el fragmento ceramico, sin que

requiera una preparacion especifica de la muestra...” (Calvo Ttias et alii, 2004). La definicién y descripcion de los rasgos
observados en cada fragmento cerimico permite una clasificacion inicial con la ayuda de la microscopia optica binocular.
El material se ha descrito atendiendo a sus atributos contextuales, al tamafno de los fragmentos —longitud, anchura y

orosot-, las caractetisticas tecnologicas —identificaciéon de inclusiones no plasticas, tratamientos supetficiales, método de

manufactura y estimacién de la atmésfera de coccion- y los rasgos morfologicos y decorativos.

8 Los participantes en estos trabajos fueron Peter Smith, Miriam Cubas, Jesus Ruiz Cobo, Jesus Tapia Sagarna, Juan Cotrin y Ana
Rubio Celemin.
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Andlisis nineralogico: petrografia y difraccion de rayos X

El analisis mineralogico mediante lamina delgada, considerado la base del estudio, se basa en la descripcion de los

rasgos texturales y mineralogicos de las muestras seleccionadas (Reedy, 2008; Quinn, 2010) y su aplicaciéon aporta

importantes datos sobre la procedencia y métodos de manufactura del material ceramico. Se ha procedido a la obtencion

de laminas delgadas a partir de los fragmentos seleccionados y su analisis se ha realizado con un microscopio petrogrifico

Kiowa Biopol-2 dotado de camara fotografica -modelos Leica DFC Twain (480 R2) y Canon 450D- acoplada al trinocular

del microscopio.

Estas se han realizado mediante un corte longitudinal en funcién de la orientacién del fragmento para obtener una
seccion del recipiente. Nuestra descripcion sistematica de las laminas delgadas se basa en una serie de rasgos que
consideramos especialmente destacables y que se centran fundamentalmente en dos aspectos: las caracteristicas texturales

de la matriz arcillosa y la identificacion mineralogica de las inclusiones no plésticas.
Atendiendo a la matriz arcillosa se sistematizan una serie de caracteristicas:

- el color de la matriz con luz natural.

- el caracter 1sotropo o anisotropo de la matriz arcillosa en funcién del indice de birrefringencia observado con luz

polarizada.

- la porosidad. Los poros se definen en funcion de su morfologia, esfericidad, tamano medio y maximo, densidad,

distribucion y orientacion.

La descripcion de las inclusiones no plasticas es la que aporta mayor numero de datos sobre la procedencia y técnicas

de manufactura. Con respecto a las inclusiones no plasticas se han precisado una serie de aspectos:

- naturaleza (organica o mineral) e identificacion mineralogica. La identificaciéon mineraldgica se realiza atendiendo a

las principales caracteristicas de estos elementos en lamina delgada, tales como pleocroismo, maclado o planos de

exfoliacion.

- dimensiones medias, maximas y el numero de mediciones, es decir, el nimero de granos en el que se basa el calculo

de estas variables.
- mortologia y estericidad.
- densidad relativa y absoluta.
- distribucion de las inclusiones en la seccion del fragmento.
- consideracion como adicion intencional.
- tratamientos superticiales.

- alteraciones postdeposicionales precisando el tipo de alteracién y su localizacion.
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La difraccion de rayos X (DRX)

La difraccion de rayos X (DRX) constituye un método de analisis mineralogico utilizado frecuentemente en distintas
ramas de la Ciencia como la Fisica, Quimica o la Geologia. La aplicacién de esta técnica de analisis en los estudios sobre

caracterizacién ceramica es relativamente frecuente. Tras la observacion petrografica, se ha seleccionado una serie de

muestras para el andlisis mineralégico mediante difraccién de rayos X (DRX). Los analisis mediante DRX se han llevado a

cabo con un difractémetro Bruker D8 Advance, utilizando la radiacién Ko del cobre (1,54051 A) v condiciones de trabajo
de 40 kV de tensién y 30 mA de intensidad. Los difractogramas se han registrado entre 20=5-60° a temperatura ambiente,
con un tiempo de integracion de 8 s por paso en un portamuestras convencional. Los difractogramas se comparan con las
bases de datos estandarizadas del Joznt Committee of Powder Diffraction Standars (J.C.P.D.S.), utilizando el programa EVA
suministrado por Bruker. Las muestras se molieron en un mortero de agata hasta alcanzar el estado de polvo policristalino
con un diametro inferior a 30 um. Para evitar el aporte de alteraciones postdeposicionales, especialmente de calcita

secundaria, se han debastado las superficies mas externas de los fragmentos ceramicos.

Analisis de contenido

El analisis de contenido tenia como objetivo fundamentalmente la identificacién de residuos organicos que
contribuyesen a precisar el uso del recipiente ceramico. Su analisis ha sido llevado a cabo en el Organic Geochemustry Unit
de la Universidad de Bristol (Reino Unido). Un total de tres muestras (parte inferior, galbo y borde) fueron seleccionadas
durante la intervenciéon arqueoldgica para su analisis. Sin embargo, los resultados han sido en los tres casos propuestos

negativos, por lo que no se ha podido inferir el uso al que estuvieron destinados los recipientes.
Datacion absoluta de los restos ceramicos

Se analizd un fragmento ceramico por termoluminiscencia en el

Laboratorio de Datacién y Radioquimica de la Universidad Autonoma de
Madrid, con un resultado de 4335 £ 254 anos BP (MADN-6028BIN), lo que,

en afios de calendario, implica un intervalo entre el 2832 y el 1816 a. C.

Material arqueologico

Durante la intervencidén arqueologica se documento un importante

Figura 3. La excavacion del recipiente 1 en
la cueva 3167 (Matienzo).

conjunto ceramico, cuyo estudio se presenta a continuacion. Dado que la
intervencion se basé en una recogida superficial de este tipo de restos no se

han documentado evidencias arqueolégicas de otra naturaleza.

El conjunto ceramico: rasgos macroscopicos

El conjunto ceraimico documentado durante la intervencion arqueoldgica esta constituido por 154 fragmentos, cuyo

tamafio medio se sittia en 67,86 mm, atendiendo a la variable de la longitud, y 63,15 mm, en relacion a la anchura de los

fracmentos. En general, nos encontramos ante fragmentos de un tamano medio, a pesar de encontrarse en superficie. Este

aspecto nos hace pensar en la escasa remocién del deposito, ya que una intensa actividad postdeposicional habtia
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provocado un elevado grado de fragmentacion del conjunto puesto que se encontraba directamente en la superficie del

yacimiento.
Aspectos tecnoldgicos

El conjunto ceramico retleja una gran homogeneidad en lo que se refiere al grosor de los fragmentos cuya
distribucion se ajusta a una distribucion normal (W-S: 0,98; p=0,06; n=153)%, de tal manera que se obsetrva una clara
intencionalidad en obtener un recipiente con un grosor de 1251 mm de media. Si bien, debemos senalar que
practicamente la totalidad de los fragmentos del conjunto pertenecen al mismo recipiente (recipiente 1; n= 126) por lo que

es logico la gran coherencia observada en el grosor. La comparacion entre la media del conjunto y del recipiente 1, el que

cuenta con mayor numero de fragmentos, presenta una gran similitud.

Grosor Media (mm)
Recipiente 1 (n=125)1" 12,87
Recipiente 2 (n=17) £1.92
Recipiente Recipiente 3 (n=2) 10.35
Recipiente 4 (n=5) 10,02
Recipiente 5 (n=1) 12,17
Tabla 1. Media del grosor por recipiente

Las macrotrazas tecnologicas observadas denotan que se trata de manufacturas realizadas a mano.

En uno de los

casos, el recipiente 1, se ha podido incluso diferenciar una manufactura a mano realizada a partir de rollos superpuestos.

En general, todos los fragmentos presentan sus superficies, tanto interna como externa, regularizadas. L.a presencia de

macrotrazas denota un predominio de las superficies externas alisadas y rugosas (tabla 2), mientras que las internas estan

mayoritariamente regularizadas. El acabado rugoso de las superficies externas se debe a un tratamiento de aplicacion de

barro plastico sobre el que posteriormente se imprimen dedadas. Este tipo de tratamiento, de caricter funcional o

decorativo, se ha observado en los fragmentos adscritos a los grupos 1, 2 v 3 y se relaciona fundamentalmente con la parte

inferior del recipiente ceramico.

Tratamiento superficial exterior
Alisado. | Alisado | Alisado. | Inapreciable | Regularizado | Rugoso | Sin tratamiento | TOTAL
brunido Rugoso
Trata- Alisado 0 1 0 0 0 0 0 1
miento .
supeehi- | 0Eprecane | 33 1 14 7 24 1 31
cial Regularizado | S 9 19 6 35 0 70
interior Sin
| . 0 0 0 0 0 1 0 1
tratamiento
TOTAL 1 42 3 33 5 60 1 153
Tabla 2. Tratamientos superficiales identificados en el conjunto analizado.

> En el tratamiento estadistico de la variable grosor unicamente se han considerado aquellos fragmentos que conservan ambas

superficies (n=153).
'" En este caso la muestra considerada consta de 125 casos, ya que uno de los fragmentos no conserva sus supetficies y, por tanto, no
se puede estimar su grosor real.
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Por ultimo, atendiendo a las condiciones de coccion destacan mayoritariamente las cocciones alternantes (n=146) en
las que la seccion muestra una coloracion propia de una atmosfera reductora y las supertficies un principio de oxidacion. La

coccion reductora esta poco representada (n=7) y se relaciona fundamentalmente con los grupos de manufactura 4 y 5.
Rasgos morfolggicos

Atendiendo a su clasificacion morfoldgica, se observa una gran importancia de los fragmentos de galbo, rectos o

convexos, cuya representacion porcentual asciende al 68,83%.

Parte morfologica N° de fragmentos Porcentaje
Borde 13 8,44
Galbo 106 68,83
Galbo indeterminado 29 18,83

Base 1 0.65
Indeterminado 5 3,25
TOTAL 154 100

Tabla 3. Clasificacion morfologica

Rasgos decorativos
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Atendiendo a los motivos decorativos, se observa que el

68,1% de los fragmentos aparece decorado. En esta estimacion

porcentual se han incluido los fragmentos que presentan la S RN RN
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realizada mediante la aplicacion de mamelones, cordones o barro
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plfistico. Este tjpo de decoracion aparece frecuentemente

acompanada de impresiones, ya sea digito-ungulaciones o dedadas.
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El esquema decorativo mas completo es el identificado en el

0 10cm
reciptente 1 (tigura 4), donde se observa un patréon constituido por | o
Figura 4. El recipiente 1, el que se abandond en la

la adhesion de una serie de mamelones impresos en la parte  cueva boca abajo, a unos 12m de la entrada de la
. o . . cueva.

superior del recipiente. Posteriormente, se disponen tres cordones
paralelos adheridos, aunque en uno de los casos parece tratarse de un resalte, donde se realiza una serie de digito-

ungulaciones. La parte inferior del recipiente presenta la adhesion de barro plastico sobre el que se imprimen dedadas.

Los fragmentos identificados como grupos 2, 3 v 4 presentan igualmente la adhesion de barro plastico en algunos de
estos elementos. Algunos fragmentos del grupo 2, 4 y 5 reflejan la existencia de cordones adheridos, bien lisos o con

impresiones.
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Por ultimo, se debe senalar la presencia de varios orificios postcoccion. en torno 2 9. en vatrios fracmentos clasificados
p 2 p |

como grupo de manufactura 4.
El analisis mineralégico

La seleccion de muestras destinadas al analisis mineralogico mediante lamina delgada se ha realizado a partir de las

observaciones macroscopicas. Este analisis macroscopico preliminar ha permitido diferenciar la existencia de cinco

reciptentes. L.a mayor parte de los fragmentos se adscriben al grupo 1, ya que se trata del recipiente localizado 7 sit#. Se ha

analizado un total de 12 laminas delgadas.

S:,.Ef;da o Parte del recipiente | N° de fragmentos Muestras petrografia
Borde 12 1
Tercio superior 54 5
Tercio inferior 58 2
: Base 1 o
[rreconocible 1 =
TOTAL 126 8
2 17 1
3 2 1
4 5 |
> 1
TOTAL 2= 12
Sin asignar 3 s
TOLAL 154 12

Tabla 4. Numero de fragmentos analizados mediante lamina delgada.

Posiblemente, el aspecto mas caracteristico de estos cinco grupos de manufactura es la presencia de chamota,
entendiendo como tal ceramica machacada y anadida como desgrasante. La identificacion de chamota es recurrente en
todas las muestras analizadas adscritas al grupo 1. En todos los casos, presenta una morfologia redondeada, con un alto
grado de esfericidad (5-6) y un tamano considerablemente mayor que la fraccion detritica observada, cuyo tamafio medio

es de 0,5 mm y maximas de 1,2-1,5 mm. La chamota constituye, por tanto, el desgrasante afiadido para facilitar el

modelado de la arcilla.

Por ulttmo, se ha analizado mediante DRX un total de cuatro

muestras pertenecientes a los grupos de manufactura 1, 2, 3 y 4.

Estos analisis vienen a corroborar las observaciones realizadas

mediante microscopia petrografica con una gran importancia de

determinadas fases cristalinas como el cuarzo. El principal

filosilicato observado en el analisis mediante DRX es la illita que

constituye el mineral arcilloso mas abundante en las rocas

Figura 5. 3"[1‘31:’03“?1'3 de lamina delgada. Fragmento  sedimentarias calcareas y se puede formar a partir de una gran
de chamota identificado en la muestra 147 (luz

polarizada plana). cantidad de precursores (moscovita, potasio vy feldespatos) (Deer 7
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aliz, 1992). El anilisis mineralégico ha permitido identificar igualmente la presencia de feldespato potasico (microclina) y
sodico-calcito (albita) en algunas de las muestras analizadas. Por ultimo, se debe senalar la presencia de yeso en una de las

Mmuestras.
Valoracion y conclusiones

La intervencién arqueoldgica v el estudio subsiguiente han permitido documentar un interesante conjunto Ceramico
que, en funcion de la datacion absoluta obtenida, se adscribe cronolégicamente al III milenio e inicios del II cal. a. C. Esta

motfologia cerdmica tiene importantes paralelos en la region, tanto en la provincia de Cantabria con en la patte

septentrional del Pais Vasco (Vizcaya y Guipuzcoa). En el mismo pueblo de Matienzo, se han documentado otros
ejemplos de estas grandes vasijas, las orzas, en las cuevas de las Grajas (Ruiz Cobo y Smith, 2003), Reyes (Smith, 1996) y

Cofresnedo (Ruiz Cobo y Smith, 2003), mientras la prospeccién ha detectado fragmentos en alguna otra cavidad, como la

Cueva 179.

El estudio del conjunto cerimico ha permitido diferenciar cinco recipientes y, por tanto, diferentes secuencias de

manufactura cerdmica aunque comparten algunos de sus rasgos. El analisis mineralégico ha podido llegar a conclusiones

sobre el aprovisionamiento de las matetias primas y la preparacion de la arcilla, con la adicion de la chamota. Posiblemente,

el aspecto mas destacado en la manufactura de estos recipientes es la presencia de barro plastico en el tercio inferiot. Este
tratamiento podria tener un caricter funcional o decorativo, en cualquier caso se trata de la aplicacion de una segunda capa

de arcilla cuando el recipiente se halla completamente modelado pero en los momentos previos a la coccion.

Por ultimo, atendiendo a los aspectos funcionales, los andlisis de contenido realizados no han obtenido resultados
concluyentes. Posiblemente, v en funcién del gran tamafio de los mismos, se trate de recipientes destinados al almacenaje
ya que sus dimensiones no facilitan su transporte. Finalmente, el recipiente 1 se abandoné en posicion de boca abajo,

seguramente porque habia perdido su base.
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